Priloha k Osvedéeniu o akreditacii ¢é. S-043 zo diia 02.12.2025.

Akreditovana osoba: VUSAPL, a.s.
Novozamocka 5154/179C, 949 05 Nitra
Organizacna zlozka vykonavajtca ¢innost’ akreditovanej osoby:
Odbor skisobnych laboratérii
Miesto vykonu cinnosti akreditovanej osoby:
Novozamocka 5154/179C, 949 05 Nitra
Identifikacné ¢islo akreditovanej osoby: 005/5-043

Laboratoérium s fixnym rozsahom.

Stranalzs

Priloha je neoddeliteI'nou sii¢astou

Rozsah akreditacie

uvedeného osvedcenia

I Objekt skisky

Zavedena metéda

Predmet /
Matrica/ |
Prostredie

Polozka

Vlastnost' /
Parameter /
Ukazovatel /

Analyt

Princip /
Druh /

Typ

i Oznacenie

Ostatné Specifikacie
{modifikacia/validacia,
nazory/interpreticie,
pracovisko atd'.)

=

Plast,
guma

Hustota

Hydrostaticka
metéda

STN ENISO 1183-1

Prchavé latky

Gravimetria

STN 64 0311
STN 64 0316
SPP A 4572025
DIN 75201

STN EN ISO 3344
GME 60326

PV 3015

SAE J1756

1SO 6452

VCS 1027,2719
D45 1727

Obsah
popola

Gravimetria

STN EN ISO 3451-1
(PP A03/1991)
STN EN ISO 3451-4,5
STN EN IS0 1172
SPP A 44/2025

SPP A 02/1991

(STN 64 0313)

4 |Plast

Index toku taveniny

Reoldgia

STN EN IS0 1133-1
STN EN IS0 1133-2
ASTMD 1238

5 |Plast,
guma

Absorpcia vody

Gravimetria

STN EN ISO 62
STN EN ISO 16535
STN EN IS0 29767

6 |Plast

Viskozitné Cislo

Viskozimetria

STN ENISO 307
STN EN IS0 1628-1
STN EN IS0 1628-5

7 | Plast,
guma

Identifikacia
polymérov a aditiv

Infracdervend
spektrofotometria
(kvalitativna
skuska)

SPP A 06/91

{(Hummel, D., Schol, F: Atlas
der Polymer- und
Kunststoffanalyse; Carl
Hanser Verlag, Miinchen,
1978)

Termickd analyza

STN EN1SO 11357-1
STNENISQ 11357-2.3
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Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného osvedéenia

Polozka

Objekt skisky

Zavedeni metoda

Vlastnost' /
Parameter /
Ukazovatel /

Analyt

Predmet /
Matrica /
Prostredie

Princip /
Druh /

Typ

Oznacdenie

Ostatné Specifikicie
(modifikicia/validacia,
nazory/interpreticie,
pracovisko atd’.)

®

Plast Teplota skleného
prechodu,

Teplota topenia,

Skupenské teplo,
ZatiatoCna teplota
topenia (Onset)
Teplota
termooxidacie

Teplota kryS$talizacie,

Termické analyza

STN ENISO 11357-1
STN ENISO 11357-2,3

10

Plast, Horlavost’

guma

Meranie ¢asu
arychlosti horenia
*

STN EN 60695-11-10
TL 1010

STN IS0 3795
FMVSS 302

MS 300-08

GS 97038

DIN 75 200
TSMO500G

D45 1333

VCS 5031,19

GMW 3232

FIAT 7 -G 2000
DBL 5307

SAE J369

ASTM D5132
Toyota TSM 0500G
PV 3904

SWF 47.000

PTL 8501

Skiiska zapalenia
a horenia Zeravou
sluckou
(kvalitativna
skadka)

STN EN IEC 60695-2-
11,12,13
UL 94

Priepustnost
Reflexia svetla,
Farebnost’
Lesk

UV-VIS
Spektralne
metody*

SPP A 05/2007

(STN EN ISO 13468-1)
SPPA 04/2019

{Giintl Kampf:
Charakterization of plastics
by physical methods, Hanser
Publihers, Miinchen, 1986)

11

Plast, Tahové vlastnosti
guma,

textilie

Meranie sily

STN EN IS0 527-1,2
STN EN IS0 527-3

STN EN ISO 527-4,5
STN 64 6010, &l. 32
STN 77 0140

STN EN ISO 6259-1
STN EN ISO 6259-3
ASTM D638

STN EN 1607

STN EN 1S0 293

STN EN ISO 294-1,2,3,4
STN EN IS0 2818

(SN IS0 37

STN EN ISO 6383-1
CSN IS0 34-1

Cislo reg. zdznamu: 12307/682537
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Priloha je neoddelitelnou sicast'ou
uvedeného osvedéenia

-~

Objekt skusky Zavgdené metdda Ostatné $pecifikacie
N | Predmet / 1:2: :;':ts:r// Princip / (mOdiﬁk?Cia/Valiqéda.
s Matrica / Ukazovatel / Druh / Oznatenie nézory/interpreticie,
Prostredie Analyt Typ pracovisko atd’.)
12 |Plast, guma | Ohybové vlastnosti | Meranie priechybu |[STN EN ISO 178
STN EN 12089
STN EN ISO 14125
ASTM D790
13 HuzZevnatost’ Razova odolnost STN EN IS0 179-1
STN EN IS0 8256 ]
14 Tvrdost Tvrdost vtla¢anim |STN EN IS0 2039-1
STN EN ISO 868
15 Tepelna odolnost Meranie teploty STN EN ISO 306
STN EN IS0 75-1,2,3
STN EN IS0 2507-1,2
16 Zapach Senzoricka skuska |STN 77 0226
{(kvalitativna PV 3900
skiska) GME 60276
VDA 270
MS 300-34
GMW 3205
FLTM BO 131-01, 03
D10 5517
VCS 1027,2729
TPJLR 52.458
17 Pevnost' tlakom Meranie sily, STN EN ISO 604
deformécie STN EN 826
STN ENISO 3386-1,2
STN EN 12608-1+A1
STN EN 514
STN EN IS0 9969
STN IS0 13967
STN EN 13968
18 Hmotnost Vazenie zndAmeho |STN ENISO 60
objemu (sypna
hmotnost)
Meranie rozmerov |STN 64 7011
a vaZenie
(plo$na hmotnost)
Meranie rozmerov |STN EN ISO 845
a vazenie STN EN ISO 29470
(objemova
| hmotnost)
. Meranie dizky STN EN 12608-1+A1
avaZenie
(dizkova
hmotnost)

Cislo reg. zaznamu: 12307/682537
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Priloha je neoddelitelnou sii¢astou

uvedeného osveddenia

Objekt skiisky ; Zavedena metdda Ostatné Specifikicie
N | Predmet / l};l::g:::r// Princip / (modifikdcia/validicia,
E Matrica / Ukazovatel / Druh / Oznacenie nazol'Y/in.tel'Pl‘eti’icie.
Prostredie Analyt Typ pracovisko atd'.)
16 | Plast, guma | Rozmery Meranie rozmerov |STN 64 0181
Rozmerova stalost’ STN 64 7010
STN EN 1013
STN EN ISO 1923
STN EN IS0 29465
STN EN IS0 29466
STN EN 824
STN EN IS0 29468
STN EN IS0 3126
STN EN ISO 11501
DIN 53497
STN 64 5405
STN EN 13163
STN EN 1603
STN EN 479
STN EN IS0 2505
STN EN 12608-1+A1
20 |Plast, Vzhl'ad (farba, Vizuélne postidenie | STN 64 0011
guma, stalofarebnost’, (kvalitativna STN EN 20105-A02
ropné znacenie) skiska) ISO 105-A02
vyrobky STN EN ISO 105-A03
STN EN ISO 105-B01
STD 1026.8201
STN EN 150 4628-1,2
21 |Plast, guma | Trvanlivost Tepelné STN EN 12608-1+A1
prevadzkovej namahanie, vzhl'ad |STN EN 478
spol'ahlivosti po expozicii STN EN ISO 580
(kvalitativna DIN 53 497
skigka) SPPFM 53/2011
(PV 1200, PV 2005, met. A)
Odolnost proti SPPFM 5372011
cyklickym zmenam | (PV 1200, PV 2005, met. A)
teploty, vihkosti STN EN IS0 4628-1,2,5
(kvalitativna STN EN 60068-2-14
skaska)
Odolnost proti MS 210-05
chemikaliam STN ENISO 175
(kvalitativna SPPA 41/19 (TP JLR 52.155,
skiiska) TP JLR 52.156, MS 210-05)
STN EN IS0 9852
TL 52631
FLTM BN 112-08
VOLVO 85042802
VOLVOQ 85000150
TL 226
TL 211
Odolnost proti STN EN IS0 2409
poskrabaniu PV 3952 A A
(kvalitativna PV 3966 /;/Ogﬂ N > ; ‘
skugka) TL 226 Py = T
TPJLR 52.004 i3 FFTM‘H_E )
Odolnost proti STN EN IS0 105-X12 = Q—:‘\j} 3
oteru {(kvalitativna | PV 3906 S 7
skuska) \ \ SNAS 2
Cislo reg. zaznamu: 12307/682537 \‘\; -
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Priloha je neoddelitelnou stcast'ou

uvedeného osved&enia
Objekt s‘l’cluslcy ; Zavedeni metéda Ostatné pecifikicie
5 | Predmet / Pa::rtrr::tser// Princip / (modiﬁkécia/valid’écia,
E Matrlca_/ Ukazovatel / Druh / Oznacenie nézory/in-terpretacie,
Prostredie Analyt Typ pracovisko atd'.)
22 |Chemické |Viskozita Viskozimetria STN EN 1SO 3104
vyrobky, (8PP A 24/2000)
ropné {Meraci postup €. 13/1 pre
vyrobky meranie kinematickej
viskozity, Kalibracné
zdruZenie SR, SMU,
Bratislava, 1997)
STN 65 6218
23 Obsah vody Coulometria STN ISO 760
STN EN ISO 12937
24 |Plast, Emisie organickych |GC-FID PV 3341
_guma zlucenin VDA 277
Poznamky:

* . Podklad pre vniitro3tatne typové schvalenie vozidla podl'a zakona & 106 /2018 Z.z..
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