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SPOLOCNOST Stovensid repubika

D4 /R7
Vyhodnotenie skiSok vzoriek zemin z komisionalneho odberu vzoriek zemin
nasypového materialu telesa D4 Jarovce — lvanka sever, D4 lvanka sever — Raca
a prilahlych staveniskovych komunikacii.

Spracoval:  SkuSobné akreditované Laboratorium NDS, Marec 2019
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Vyhodnotenie skiSok vzoriek zemin z komisionalneho odberu vzoriek zemin 2o
diia 12.3.2019 z vybranych stavebnych objektov stavby

D 4.
12.3.2019 bol realizovany komisiondlny odber zemin za ucelom posudenia vhodnosti zemin
z vybudovanych nasypov dialniéného telesa nasypu.
Odberu sa zacastnili zastupcovia Objednavatela, Zhotovitela a Stavebného dozoru .

Na odber vzoriek bol predloZeny ,Spdsob vzorkovania” a Postup prac pri odbere vzoriek
nasypového materialu telesa D4 Jarovce - lvanka sever, D4 lvanka sever — Raca

a prifahlych staveniskovych komunikacii pre laboratérne stanovenia kvality
materialu.

Odbery boli z kopanej sondy hibky cca 40 cm. Této vzorka je z 12 vrstiev 6 metrového nasypu.
Odobranych a dodanych do laboratéria NDS 9 skasobnych vzoriek , s tym, Ze kazda vzorka ma
svoju archivnu vzorku, k pripadnému opakovaniu skusok.

Odobrané vzorky boli podrobené geotechnickym skuskam v laboratoriu NDS.

Skusané boli parametre podla poZiadaviek z odberného listka a spresnenia Ing. Motolika.
Skasalo sa : zrnitost, zrnitost hustomernou skiskou, zatriedenie materidlu podla STN 736133.
Skasky vihkosti a Proctor standard sa vykonavaju pri budovani nasypu (optimalna vihkost a
zhutnenie}. Pre vzorky odobrané ui z realizovaného nasypu st bezpredmetné.

Zhodnotenie vzoriek na zaklade zrnitosti a zatriedenia podia STN 73 61 33 a lokality odberov
vzoriek:
C.1 - MUK Raéa
D4 sekcia 2 SO 101, cestny nasyp, km 3,7P; Kopana sonda—-ruéne, mnoistvo 20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 36/2019/2; protokol &.: 36/2019/Z; zrnitost
£.: 36a/2019/2; zrnitost hustomernou skagkou
Zemina ma ilovita a prachovitd zlozku s dobrymi tmeliacimi viastnostami. Unosnost
kostry zo Strkovych zfn je vyrazne zniZena. Tieto zeminy su prechodovymi medzi vhodnymi
a podmienecne vhodnymi.
Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako F4 CS il pies€ity — vysledok skisky NDS
Pre km 3,700 boli predloZené PS od:
- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- G3 G-F Strk s primesou jemnozrnnej zeminy s
nizkym obsahom kamena
- TESS control s.r.o - zatriedenie zeminy G2 GP §trk so zlou zrnitostou
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- MUK Rada
D4 sekcia 2 SO 101, cestny nasyp, km 3,7 L; kolesovy nakladag - ruéné naradie, mnozstvo 20kg.
Zaznam o odbere vzoriek &.: 37/2019/2; protokol ¢.: 37/2019/Z; zrnitost

Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako S5 SC Cb(3%) piesok ilovy - vysledok skusky NDS
Zemina je vhodnad pre pouditie do nasypu.

Pre km 3,700 boli predloZené PS od:

- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- G3 G-F $trk s primesou jemnozranej zeminy s
nizkym obsahom kameiia

- TESS control s.r.o - zatriedenie zeminy G2 GP strk so zlou zrnitostou

€.3 Ivanka zipad
D4/R7 SO 101 - 03, cestny nasyp, km 21,650 [; kolesovy nakladaé - ruéné naradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek &.: 38/2019/2; protokol ¢.: 38/2019/Z; zrnitost

€.: 38a/2019/Z; zrnitost hustomernou skiskou
Zemina je vhodna pre pouiitie do nésypu.

Padla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako S5 SC piesok ilovity — vysledok skusky NDS
Pre km 21,650 boli predloZené PS od:

- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- $4 SM piesok siltovity
- TESS control s.r.o - zatriedenie zeminy G2 GP Strk so zlou zrnitostou

%
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lvanka zapad
D4/R7 SO 101 - 03, cestny nasyp, km 21,650 P; kolesovy nakladaé - ru¢né ndradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 39/2019/Z; protokol &.: 38/2019/Z;
Zemina ma ilovitt a prachovitu zlozku s dobrymi tmeliacimi vlastnostami. Unosnost kostry zo
Strkovych zrn je vyrazne zniZena. Tieto zeminy st prechodovymi medzi vhodnymi a podmienecne
vhodnymi.

Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako  F4 CS il pleséity — vysledok skidsky NDS

Pre km 21,650 boli predloZené PS od:
- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- F3 MS1 silt piescity

€¢.4 - MUK Rovinka

D4/R7 SO 101 - 02, cestny nasyp, km 10,3 P; kolesovy naklada — ruéné néradie, mnoistvo
20kg.

Zaznam o odbere vzoriek €.: 44/2019/Z; protokol &.: 44/2019/Z; zrnitost

€.:44a/2019/Z ; zrnitost hustomernou sktikou
Zemina je vhodna pre pouiitie ,do nasypu.

Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako G5 GC Cb(7%) $trk ilovity — vysledok skusky NDS

Pre km 10,300 boli predlozené PS od:
- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- S3 SF piesok s primesou jemnozrnnej zeminy

€.10 - MUK Jarovce
D4/R7 SO 101 - 01, cestny nasyp, km 1,3 -2 ; kolesovy nakladac — ru¢né naradie, mnoiZstvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 40/2019/Z;  protokol &.: 40/2019/Z; zrnitost
&.: 40a/2019/2; zrnitost hustomernou sktiSkou

Zemina je vhodna pre pouiitie ,do nasypu.
Zemina obsahuje kusy igelitu, betdn, elektrické kable
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Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako G5 GC $trk ilovity — vysiedok skisky NDS

Pre km 1,300 boli predloZené PS od:
- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- 4 SMY piesok siltovity(obsahuje navaiky Y)
Y materialantropogénneho povodu napr. popolcek.
S4 SMR piesok siltovvity
R — recyklované materidly- antropogenny material
G4 GMY strk siltovvity
G4 GMR strk siltovvity

MUK Jarovce

D4/R7 SO 101 - 01, cestny nasyp, km 1,3 - 1 P; kolesovy naklada¢ — ru¢né naradie, mnoistvo
20kg.

Zaznam o odbere vzoriek &.: 41/2019/Z; protokol €.: 41/2019/Z;

Zemina je vhodna, pre zabudovanie do ndsypu.

Zemina obsahuje kusy igelitu, beton, elektrické kable, skvara

Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako S5 SC Cb(2%) piesok ilovity - vysledok skusky NDS

Pre km 1,300 boli predloZené PS od:

- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- $4 SMY piesok siltowvity (obsahuje navaiky Y)
Y materidlantropogénneho pévodu napr. popoléek.
S$4 SMR piesok siltovvity
R = recyklované materidly- antropogenny material
G4 GMY Sstrk siltovvity
G4 GMR strk siltowvity

€.10 - MUK Rovinka

D4/R7 SO 101 - 02, cestny nasyp, km 9,850 £ -1; kolesovy nakladag — ruéné naradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek ¢.: 42/2019/Z; protokol &.: 42/2019/Z;

£.42a/2019/Z; zrnitost hustomernou skiskou
Zemina je vhodna, pre zabudovanie do nasypu.
Zemina obsahuje kusy igelitu, beton, elektrické kable, skvara.
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Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako S5 SC Cb({12%) piesok ilovity — vysledok skisky NDS

Pre km 9,850 boli predloZené PS od:
- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- S3 S-F piesok s primesou jemnozrnnej zeminy
- TESS control s.r.o - zatriedenie zeminy S$3 S-F piesok s primesou jemnozrnnej zeminy

MUK Rovinka
D4/R7 SO 101 - 02, cestny ndsyp, km 9,850 P -1; kolesovy nakladac — ruéné naradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek &.: 43/2019/2; protokol €.: 43/2019/Z;

Zemina je vhodna, pre zabudovanie do nasypu. Zemina obsahuje kusy igelitu, betdn, elektrické
kéble,

Podla STN 73 61 33 sa zemina zatrieduje ako S5 SC Cb(3%) piesok ilovity — vysledok skisky NDS

Pre km 9,850 boli predlozené PS od:
- Qualiform Slovakia s.r.o - zatriedenie zeminy- $3 S-F piesok s primesou jemnozrnnej zeminy
- TESS control s.r.o - zatriedenie zeminy $S3 S-F piesok s primesou jemnozrnnej zeminy

Zaver :

Na zaklade poZiadavky boli vywkonané skisky zemin (granulometrie a zatriedenia zemin) odobrané
komisionalne dria 12.03.2019 z vybranych stavebnych objektov stavby D4/R7 €.1 MKU Raca objekt
101; ¢.3 Ivanka zapad objekt 101-03; ¢4. Rovinka objekt 101-02; &. 10 Jarovce objekt 101-01; &.18
Rovinka objekt 101-02; Vysledky skdsSok si uvedené v protokoloch skisok ako priloha tohto
zaznamu.

Pri porovnani skuSanych vzoriek so ST (skuskou typu) vysledky vykadzali rozdieine vysledky.
V Skiskach typu boli deklarované materidly - zeminy ktoré sa nezhoduji s materialmi
zabudovanymi do nadsypu a nasledne odobranych z nasypu, na ktorych boli vykonané skqisky.
Skusané vzorky odobranych ,zemin “ preukazali, Ze do ndsypu bol zabudovany aj odpadovy
material.

Zeminy obsahovali kusy igelitu, betdn, elektrické kable, kusy dreva, korene, sklo, rozbité kachlicky,
tuby zo zubnej pasty, Skvaru ....
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Mérodna dialnicna spoloénost’
Dabravska cesta 14 841 04 By a.8.
Slovenska repuhlika 04 Bratislava

ICO 35919 001 1€ DBy SK2021937775
V Bratislave 28.3.2019; -

skasky vykonali (D q
. - Ing. Milan Kusnier

Veduci laboratéria

Prilohy:

- foto dokumentécia

- protokoly skiok €. 36/2019/Z; 36a/2019/Z ¢. 37/2019/Z; ¢.38/2019/Z; €.38a/2019/Z &.
39/2019/Z; €. 40/2019/Z; €.40a/2019/Z; €.41/2019/Z; ¢&. 42/2019/Z; ¢.42a/2019/Z ¢.;

43/2019/Z; €. 44/2019/Z; ¢.44a/2019/Z;

- odberné listky
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€.1 - MUK Raia
D4 sekcia 2 SO 101, cestny nasyp, km 3,7P; Kopana sonda—ruéne, mnoistvo 20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 36/2019/Z; protokol £.: 36/2019/Z; zrnitost
€.: 36a/2019/Z; zrnitost hustomernou skdskou

- MUK Raéa
D4 sekcia 2 SO 101, cestny nasyp, km 3,7 L; kolesovy naklada€ — ruéné niradie, mnoistvo 20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 37/2019/Z; protokol &.: 37/2019/Z; zrnitost
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SPOLOCNOST SkiiSobné laboratorium NDS
Domkarska 9, 821 05 Bratislava

7 SNAS

Reg. No. 456/5-328
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Dibravska cesta 14, 841 04 Bratislava Cisto protokolu : 36/2019/Z

ZRNITOST KAMENIVA

Objednavatel skasky : NDS Druh matenialu : zemina
Stavba : D4 sekcia 2 Objekt, konstrukeia: SO 101 nasyp
Miesto od| " 7PS Datum odberu ; 12, 3. 2019
|:ojbbra| Datum dodania do SL : 13. 3. 2019
Skusobna metoda : STN EN 933 -1 ; STN EN 933-1/01 Cislo evidenénej karty skigobného postupu : P9
PouZité ski$obné zariadenie : digitdlna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zloZenie
suSiarefi Memmert UF 450, sada sit, vibraény triedic EML Sito Zostatok na sitach Prepad
fmm/ g/ %/ sitorm /%/
32 0,0000 0,00 100,00
SkuSobny postup : premyvanie a preosievanie | 22 0,0574 0,44 99,56
16 0,0672 0,52 99,04
11 0,0738 0,57 98,47
Celkova hmotnost suchej vzorky M, ( kg) : 12,8254 8 0,0837 0,65 97,82
4 0,4810 3,72 94,10|
Hmotnost suchej vzorky po premyvani M, ( kg) : 7,6841 2 0,9232 7.14 86,96
1 1,4718 11,38 75,57
JObsah jemnych éastic f (%) : 41,64 0.5 1,4404 11,14 64,43
0,25 1,1611 8,98 55,45
Zmitost, obsah jemnych zin 0,125 1,2460 9,64 45,82
Neistoty merania si k dispozicil u vediceho skitS8obného 0,063 0.5400 4,18 41,64
laboratdria v dokumentacii .11. prepad 0,1385 1,07 40,57|
odplav 5,2453 40,57 0,00}
Sucet 12,9294 100,00

100

Krivka zrnitosti

80

&0 o

40

20 /

0

obsah zin v % hmotnosti

odplav prepad 0083 0125 025

\yhodnotenie : Zatriedenie podla STN 73 6133, il pieséity F4 CS. Zeminy maji iloviti a prachovitu zlozku s dobrymi tmeliacimi viastnostami.
Unosnost kostry zo Strkovych zfn je virazne zniZend. Tieto zeminy st prechodovymi medzi vhodnymi a podmiene&ne vhodnymi,
Prehlasenie : Vysledky skiok sa tykajd iba uvedeného predmetu skddky, nenahradzujii iné dokumenty.Protokol o skiZke mdze byt

reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po astiach iba s pisomnym suhlasom vediiceho SL NDS, a.s.
Vysledky ski&ok sa vztahuju ku vzorke ako bola dodand, SUL nezodpoveda za odber vzorky.

05 1 2 4 8 " 18 22 az
priemer zfn /mm/

Skisané diia: 26. 3. - 27. 3. 2019

Viystavené dna: 27. 3. 2019 """."‘““", UTATNICRA spalagn

Skugal:

Podpis:

Kontroloval:

A ronyhlilen
e

Podpis:

Schvalil veddci SL: Ing. Kusnier

Podpis:

NDS, PS 06/2018/vydanie 4
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NARODNA
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PROTOKOL O SKUSKE

SPOLOCNOST

Skasobné laboratérium NDS
Domkarska 9, 821 05 Bratislava

Dubravska cesta 14, B41 04 Bratislava

Cislo protokolu : 36a/2019/Z
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Reg. No. 456/S-328

ZRNITOST ZEMIN
Objednavatel skigky : NDS sito/mm/ zostatok na sitach_ prepad %
kg. %
Stavba: D4 sekcia 2 22 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00
Miesto odberu : SO 101, km 3,7 PS 11 0,00 0,00 0.00
8 0,00 0,00 0,00
Datum odberu : 12. 3. 2018 4 0,00 0,00 0,00
2 0,9232 7,14 87
Datum dodania do SL : 13. 3. 2019 <2 0,00 0,00
sucet , m" 0,00
odobra! @GP 1 0,0020 351 62,06
0.5 0,0063 10,98 54 43
Skugobna metdda : STN EN I1ISO 17892-4 0,25 0,0067 11,60 39,58
0,125 0,0057 9,90 25,58
Pouzité skitSobné zariadenie : hustomer Cassagrande, 0,063 0,0072 12,47 18,31
susiarei KBC, digitalne vahy CHYO, teplomer, sada sit < 0,063 0,0050 38,52
Cislo evidenénej karty sktudobného postupu : P3 suéet ,,m" 0,0329
Teplota R Priemer zin r mi W
Cas oG Cas odpholilﬁsetl na Rd B (mm) mr:(& r;? e avAlialieron Rw % prepad
90 sek. 22°C 43 1,021 - 0,038 - 0,3 21,3 598,25
3 min. 22°C g 1,018 - 0,028 - 03" 18,3 50,80
15 min. 22°C gse 1,014 - 0,014 - 0,3 14,3 39,78
1 hod. 22°C 104 1,011 - 0,0075 - 0,3 11,3 31,43
3 hod. 22°C 124 1,009 - 0.0039 - 0.3 9,3 2587
24 hod. 22°C o3 1,005 - 0,0015 - 0,3 53 14,74

Neistoty merania su k dispozicii u vediceho skiSobného laboratéria v dokumentacii £.11.

Prehlasenie : Vysledky skusck sa tykaju iba uvedeného predmetu skusky, nenahradzaji iné dokumenty. Protokol o skuske mbZe byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukeie po astiach iba s pisomnym sthlasom vediceho SL NDS.
Vysledky skigok sa vzfahuji ku vzorke ako bola dodana, 5L nezodpoveda za odber vzorky.

Skasané dia; 26. 3.-.28. 3. 2019

skesal ( EEGD Podpis:
Kontroloval- Podpis:
Schvalil veduci SL: Ing. Kusnier Podpis:

Vystavené dia: 28. 3. 2019

NDS, PS 022019/ vydanie 3
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Krivky zrnitosti zemin
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NARODNA PROTOKOL O SKUSKE S, SNAS
- e g
Sl ST Skdsobné laboratérium NDS w
= T 1 Z =Y | Reg. No. 456/S-328
SPOLOCNOST | ;o rkarsia 9, 821 05 Bratislava "w,@w“
Dibravska cesta 14, 841 04 Bratistava Cislo protokolu : 37/2019/2
Objednavater skusky : NDS Objekt, konstrukcia : SO 101 nasyp
Stavba : D4sekcia 2 Druh materidlu : zemina
|Miesto odberu: D4 km 3,7 L'S Datum odberu : 12. 3. 2019
Odobmlm Déturn dodania do 5L : 13, 3. 2018
Skafobna meloda . EN 933 -1; STN EN 933-1/01 Lislo evidenénej karty skuobného postupu : P9
Pouzité skiSobné zariadenie : digitalna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zloZenie
suSiareit Memmert UF 450, sada sit, vibragny triedic EML Sito Zostatok na sitach Prepad
Imm/ kgl %l sitom /%/
SkoZobny postup : premyvanie a preosievanie 90 0,0000 0,00
63.0 0,6472 328|
45,0 0,0000 __ 0,00
Celkova hmotnost suchej vzorky M, (kg) : 19,7023 315 0,1400 0.71]
220 0,1552 0,79
16,0 0,1463 0,74
|Hmotnost suchej vzarky po premyvani M2 (kg) : 13,7282 11,0 0,1838 0,93
8,0 0,2507 1,27
4,0 0,8445 4,29
Obsah jemnych ¢astic f (%) : 31,3 2,0 1,5579 73
1,0 2,1746 11,04
0,5 2,5076) 12,73
0,250 1,9891 10,10]
Zrnitost, obsah jemnych zfn 0,125 2,1561; 10,94
Neistoty merania su k dispozicii u vediiceho skii§obného 0,063 0,7747 3,93 N3
|'aboratéria v dokumentacii €.11. prepad 0,2005 31,34
odplav. 5,9741
Stcet 19,7023 100,00
Krivka zrnitosti
100 z =
B0 j/"’ _—é
80 N B
=
40 — X
20 §
g
prepad 0083 0125 0250 05 1.0 20 40 8,0 M0 180 220 N5 450 630 ] '3
priemer 2fn /mm/
Vyhodnotenie :  Zatriedenie podfa STN 73 6133, piesok ilovity S5 SC Ch{3%). Zemina je vhodna pre zabudovanie do nasypu.
|Prehlasenie : Vysledky skuSok sa tykaji iba uvedeného predmetu skiSky, nenahradzuji iné dokumenty. Protokol o skike méze byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po astiach iba s pisomnym sihlasom vediiceho SL NDS.
Vysledky skisok sa vztahuijti ku vzorke ako bola dodand, SL nezodpoveda za odber vzorky,
Skusané dia: 27, 3. - 28, 3. 2019 Vystavens diig. 28 3. 2019 .o 1o0" UIIMICRA SpOloEnost, u.s.
Skugal Podpis: 3 A ror .
Kontroloval: Podpis: :CO 35 919 001 i€ BdH SK202143777 |
Schvalil vedici SL: Ing. Ku&nier Podpis: - 20 -

NDS, PS 06/2019/vydanie 4 strana 1z 1
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Krivky zrnitosti zemin

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY :
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NARODNA Mérocnd disiitnd spoiotroet, s
DIAENICNA o e 14
SPOLOCNOST Sovensi pubia

€.3 Ivanka zipad
D4/R7 SO 101 - 03, cestny nasyp, km 21,650 L; kolesovy nakiada¢ - rucné naradie, mnoZstvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek &.: 38/2019/Z; protokol ¢.: 38/2019/Z; zrnitost
¢&.: 38a/2019/Z; zrnitost hustomernou sktiskou

lvanka zapad
D4/R7 SO 101 - 03, cestny nasyp, km 21,650 P; kolesovy naklada€ - rucné naradie, mnozstvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek £.: 39/2019/Z; protokol £.: 39/2019/2;

D4 / R7 Skiasky zemin Strana 9



NARODNA
DIALNICNA
SPOLOCNOST

Dibravska cesta 14, 841 04 Bratislava

PROTOKOL O SKUSKE

Skisobné laboratdrium NDS
Domkarska 9, 821 05 Bratislava

Cislo protokolu : 38/2019/Z

\‘\“\

)

‘A
"I’"ul n\“\\

S,

)

/L
W

r,,"’

b

Reg. No. 456/5-328

prepad 0083 0125 0250 05 1.0 20 40 -Xi]

priemer zfn /mm/

10

180 20 35

ZRNITOST KAMENIVA
Objednavatel skugky : NDS Objekt, konstrukcia: SO 101 - 03 nasyp
Stavba : D4/R7 Druh materialu; zemina
|Miesto odberu: D4 km 21,650 L'S Détum odberu ; 12, 3. 2019 ]
Odobral: Datum dodania do SL ; 13.3.2019
SkaEobna metéda : STN EN 933 -1; STN EN 933-1/01 Cisio evidenéne] karty skusobného postupu : P9
Poutité skuSobné zariadenie : digitalna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zloZenie
suliaren Memmert UF 450, sada sit, vibracny triedic EML Sito Zosiatok na sitach Prepad
Imm/ Ikg/ %l sitom /%/
Skisobny postup : premyvanie a preosievanie . 100
45,0 1,2589 538 95
31,5 0,7211 3,08 92
Celkova hmotnost suchej vzorky M; (kg) : 23,3809 220 0,8957 3.83 88
16,0 0,8211 3,51 84|
11,0 0,8943 3,82 80
|Hmotnost suchej vzorky po premyvani M, (kg) : 19,5980 8,0 1,0833 4,63 TBL
4,0 1,3686] 5,85 70
20 1,4307 6,12 64
Obsah jemnych ¢astic f (%) : 16,9 1,0 1,6512) 7,06 57
05 2,2839 9,77 47
0,250 2,4593 10,52 K |
Zmitost, obsah jemnych zin 0,125 3,5526 15,19 21
Neistoty merania st k dispozicil u vediceho skidocbného 0,063 1,0202 4,36 16,9
laboratéria v dokumentacii £.11. prepad 0,1571 0,67 16
odplav. 3,7829 16,18
Sucet 23,3809 100,00
Krivka zrnitosti
100 —T1= N
et 8
80 - — 'é
60 T ;
40 P >
A g
20 — W
2
Q
0]

450

Vyhodnotenie : Zatriedenie podfa STN 73 6133, piesok ilovity S5 SC . Zemina je vhodna pre zabudovanie do nasypu.

Prehlasenie : Vysledky skuSok sa tykaji iba uvedeného predmetu skisky, nenahradzujll iné dokumenty. Protokol o skigke mdze byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukeie po &astiach iba s plsomnym siihlasom vediceho SL NDS.
Vysledky skudok sa vztahujd ku vzorke ako bola dodand, SL nezodpoveda za odber vzorky.

Skasané dha: 22. 3. - 25. 3. 2019

Vystavené diia: 26.

Skosal

Podpis:

FKontroIovaI:

Podpis:

Schvalil vediici SL: Ing. KuSnier

Podpis:

. 2019

Ngrodna aialnicna spolocrast, a.s,

NDS, PS 06/2019/vydanie 4
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NARODNA
DIALNICNA

PROTOKOL O SKUSKE

S,

g et

iy,

) &

(]
\
o\

FSNAS

SPOLOCNOST Skusobné laboratérium NDS S
Domksrska 9, 82105 Bratislava [ %77\ | Reg. No. 456/5-328
- . LT T
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava Cislo protokolu : 38a/2019/Z
ZRNITOST ZEMIN
Objednavaterl skusky : NDS sito/mm/ zostalok na sitdch prepad %
kg. %
Stavba : D4/R7 22 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00
Miesto odberu : SO 101-03, km 21,650 'S 11 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00
Datum odbenu : 12, 3, 2019 4 0,00 0,00 0,00
2 1,4307 6,12 64
Datum dodania do SL : 13, 3, 2019 <2 0,00 0,00
suéet ,,m" 0,00
Odobral ; 1 0,0015 1,94 62,06
0,5 0,0059 7.63 54,43
Skinsobna metdda : STN EN 1ISO 178924 0,25 0,0118 14,85 39,58
0,125 0,0109 14,00 25,58
Pouzité skuSobné zariadenie : hustomer Cassagrande, 0,063 0,0057 7,27 18,31
susiarefi KBC, digitalne vahy CHYO, teplomer, sada sit < 0,063 0,0014 18,31
Cislo evidenénej karty skugobného postupu : P3 sudet ,,m" 0,0337
Teplota R Priemer zin J mt w
Cas °C Cas odm - Rd D (mm) o | oprava na teplotu Rw % prepad
90 sek. 22°C gos 1,014 - 0,040 - 0.3 14,3 20,26
3 min. 22°C g 1,011 - 0,030 - 0,3 11,3 23,12
15 min. 22°C g2 1,009 - 0,015 - 0,3 9.3 19,03
1 hod. 22°C 10%8 1,007 - 0,007 - 0,3 73 14,94
3 hod. 22°C 1208 1,004 - 0,0045 - 03 4,3 8,80
24 hod. 22°C g8 1,004 - 0,0045 - 0,3 4,3 8,80

Neistoty merania si k dispozicii u vediceha skiSobného laboratéria v dokumentacii .11,

Prehlasenie : Vysledky skisok sa tykaja iba uvedeného predmetu skdsky, nenahradzajd iné dokumenty. Protokol o skiidke méZe byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po astiach iba s pisomnym stihlasom vediceho SL NDS.
Vysledky skiSok sa vztahuji ku vzorke ako bola dodand, SL nezodpoveda za odber vzorky.

Skusane dna: 22. 3.-.26. 3. 2018

Vystavené dia; 27. 3. 2019

darodna dia
Ddbravska cesta 14

skusa: (D Podpis:
Kontroloval:- Podpis:
Schvalil vedici SL: Ing. Kusnier Podpis:

NDS, PS 02/2019/ vydanie 3

Slovenska ropuhlika
20 35 819 001 i€ B9 SK20 4437 7~

Syl T T -
I'niéna Spoloénosy, a.s,

841 04 Bratistec

T
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Krivky zrnitosti zemin
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Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Cislo protokolu : 38/2019/2

NARODNA PROTOKOL O SKUSKE ..‘\‘éf__}/’ ’, —

DIAENICNA . a Z 7= SNAS

SPOLOCNOST Skusobné laboratérium NDS E{lﬁf;\-\ < | Reg. No. 456/5-328
Pomkarska 9, 821 05 Bratislava KRN

TR

ZRNITOST KAMENIVA

Objednavatel skusky : NDS Druh materialu : zemina
Stavba : D4/R7 Objekt, konétrukcia: SO 101-03 nasyp
Miesto odberu: D4 km 21,650 PS Datum odberu : 12. 3. 2019
Odobral : Datum dadania do SL : 13. 3. 2018
Skisobna metdda : STN EN 933 -1 ; STN EN 933-1/01 Clslo eviden&nej karty skusobného postupu : P9
PouZité skuSobné zariadenie : digitalna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zloZzenie
susiared Memment UF 450, sada sit, vibraény triedi€ EML Sito Zostatok na sitach Prepad
fmm/ kg/ %! sitom /%/
32 0,0000 0,00
Skasobny postup : premyvanie a preosievanie 22 | 0,0000 0,00
6 | 00000 0,00
11 0,0222 017
Celkova hmotnost suchej vzorky M, { kg) : 13,2281 8 0,0079 0,06
4 0,0230 0,17
Hmotnost suchej vzorky po premyvani M, ( kg) : 7,7885 2 0,0238 0,18
1 0,0508 0,38
Obsah jemnych Eastic f (%) : 42,04 05 | 0,1237 0,94
0, 25 0,2828 2,14
Zmitost, obsah jemnych zin 0,125 5,6424 42 65
Neistoty merania su k dispozicii u veduceho skiSobného 0,063 1,.4908] 11,27
Flaboratdria v dokumentacil £.11. prepad 0,1211 0,92
odplav 5,4395 41,12
Sticet 13,2280 100,00
Krivka zrnitosti
100 y -
0 7 £
7 £
60 / E
: S
40 . .5
20 =
0 - §
odplav prepad 0063 0,25 025 05 1 2 4 8 11 18 22 32

priemer zin fmm/

Vyhodnotenie : Zatriedenie podfa STN 73 8133, il pieséity F4 CS. Zeminy maiji floviti a prachoviti zlozku s dobrymi tmeliacimi viastnostami.
Unosnost kostry 2o trkovych zin je vyrazne zniZena Tisto zeminy sd prechodovymi medzi vhednymi a poedmieneé&ne vhodnymi.
|Prehlésenie : Vysledky skudok sa tykaju iba uvedeného predmetu ski$ky, nenahradzujui iné dokumenty.Protokol o skiidke méze byf

reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po astiach iba s pisomnym sithlasom veddceho SL NDS, a.s.
Vysledky ski3ok sa vztahuji ku vzorke ako bola dodana, SL nezodpoveda za odber vzorky.

Skudané dia: 26. 3. - 27. 3. 2019

'\erod"aa dialniéna

)

Skusal:

Vystavené dﬁii iil i 2019

Podpis

JuDrEV§ka C“Sta 14 841

Kontroloval: Podpis: 47 25 010 o el
{Schvalil veduci SL: Ing. Kusnier Podpis: i 3777
NDS, PS 06/2019/vydanie 4 strana 1z1
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Krivky zrnitosti zemin

NAZOV GEOLOGICKES ULOHY :
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Piasok Strk
100 i Hlina jemny stredny | bruby drobny | stradny hruby Kamene |B
L=
80 /

, /
70

1

40
30
20
10

OI-

g & 8288 g § 8 &8 88 88 - o <+ e» =28 3 82388 B
o Q o Qoo o o o [=] (==} =] [« -]

Sonda Hibka Vzor| Cu | Cc { WL | Ip Tr. {Sym. Nazov (STN - 73 1001)

39-2019-2 D4 KM 21,650 _— F4 [CS | it pieséity




SO

Pd

0S9LZ WX ¥a

Z-610Z-6¢

joquis

epau

eu|Wwez

ynig

w

QI

BpUOS

B/l 2 "R VHO A

exnge} BuuwynNsS

S AHOTN rIxd1907039 AOZYN




NARODNA Nérodné étamiénb spolotno, a.s

DIAENICNA b o i
SPOLOCNOST Slovensich republika

€.4 - MUK Rovinka
D4/R7 SO 101 - 02, cestny nasyp, km 10,3 P; kolesovy nakladac — ruéné naradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 44/2019/Z; protokol &.: 44/2019/Z; zrnitost
€.:44a/2019/Z ; zrnitost hustomernou skuskou

D4 / R7 Skiigky zemin - Strana 10



NAROD_NA_
DIALNICNA
SPOLOCNOST

Duibravska cesta 14, 841 04 Bratislava

PROTOKOL O SKUSKE

Skusobné laboratérium NDS
Domkarska 9, 821 05 Bratislava

Cislo protokolu : 44/2019/Z

\“‘Il] ""'/

’,’I
\\\\‘\

I

>>>,

\‘\“\
f, ,’

SNAS

Reg. No. 456/5-328

/'llnln\“\

Vyhodnotenie :

priemer zfn fmm/

ZRNITOST KAMENIVA
'(-)bjednévatel' skosky : NDS Objekt konsirukcia : SC 101 - 02 nasyp
Stavba : D4/R7 Druh materialu : zemina )
Mlesto odberu D4 km 10,3 PS | Détum odberu 12 3. 2019
[Odobral |Détum dodania do SL. : 13. 3. 2019
Sku§obna metada : STN EN 933 -1; STN EN 933-1/01 _ Cislo evidencnej karty ski3obného postupu : P9
[Pouzite skifobné zariadenie : dugltélna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zloZenie
sudiaref s Memmert UF 450, sada sit, vibraény triedié¢ EML Sito Zostatok na sitach Prepad
mm/ kgl 1%/ sitom /%/
. 100!
Skusobny postup : premyvanie a preosievanie i 90 0,0000 0,00 100,0
63 0 1,7969 7,34 93
450 0,4597 1,88 91
Celkova hmotnost suchej vzorky M, (kg) : 24, 4775 315 1,3138 537 85
220 0,9824 4,01 81
16,0 0,8511 348 78
Hmotnost' suchej vzorky po premyvani M2 (kg) : 22, 5799 11‘Q 0,7972 3,26 75
80 0.9838 4,02 N
4,0 1,9800 8,09 63
Obsah jemnych &astic f (%) : 8,7 20 2,2610 8,24 &3
1,0 2,6963) 11,02} 42
_(J 5 2,7147| 11,00 31
0,250 2,7041] 11,05) 20|
Zmitost, obsah jemnych zin 0,125 183N 7,51 13
Neistoty merania st k dispozicii u vedlceho skiSobného 0.063 0,9659| 3,95 8,7
laboratdria v dokumentdcii €.11. _prepad 0,2359 8,72
odplav. 1,8976
Suéet 24 4775 100,00
Krivka zmitosti
100
80 — g
il [=]
80 T N
40 /’/ E:
20 = £
- B
prepad 0,083 0125 0250 05 10 20 40 B0 10 180 220 315 450 €30 60 a

Zatriedenie podfa STN 73 6133, §trk ilovity G5 GC Cb(7%). Zemina je vhodna pre zabudovanie do nasypu.

|Prehlasenie : Vysiedky skii$ok sa tykaji iba uvedeného predmetu skusky, nenahradzuju iné dokumenty. Protokol o skaske moze byt

reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po &astiach iba s pisomnym sGhlasom vediceho SL NDS.
Vysledky skaSok sa vztahuji ku vzorke ako bola dodana, SL nezodpoveda za odber vzorky.

Skiasané dia: 18.3.-19.3. 2019

Skaisal:

Podpis:

Kontroloval

Podpis:

Schvalil vedici SL: Ing. Kunier

Podpis:

NDS, PS 06/2019/vydanie 4

Vystavené dfia; 20. 3. 2019
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NAROD"NA'
DIALNICNA
SPOLOCNOST

Dibravska cesta 14, 841 04 Bratislava

PROTOKOL O SKUSKE

Skigobné laboratorium NDS
Domkarska 9, 821 05 Bratislava

Cislo protokolu : 44a/2019/Z
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ESNAS

Reg. No. 456/S-328

N
“redy Y

NDS, PS 02/2019/ vydanie 3

ZRNITOST ZEMIN
Objednavatel skusky : NDS sito/mm/ zostatok na sitach prepad %
kg. %
Stavba : D4/R7 22 0,00 0,00 0.00
16 0,00 0,00 0,00
Miesto cdberu : SO 101-02, km 103 P 11 0,00 0,00 0,00
8 0.00 0,00 0,00
Datum odberu : 12. 3. 2019 4 0,00 0,00 0,00
2 2,2610 9,24 53
Datum dodania do SL : 13. 3. 2018 <2 0.00 0,00
sidet ,m”* 0,00
odobra! (P 1 0.0017 1,86 51,14
0.5 0,0057 6,06 45,08
Skusobna metéda : STN EN 1SO 178924 0,25 0,0112 11,85 33,23
0,125 0,0102 10,82 2241
Pouzité skasobné zariadenie : hustomer Cassagrande, 0,063 0,0047 5,04 17,37
sufiarefi KBC, digitalne vahy CHYO, teplomer, sada sit < 0,083 0,0005 17,33
Cislo evidenénej karty skiSobného postupu : F3 sGdet ,m" 0,0341
Teplota R Priemer zin r mt w
Cas °C Cas odm na Rd B opravara | ooraun g teplo Rw % prepad
90 sek. 22°C g12 1,019 - 0,039 - 0,3 19,3 36,41
3 min. 22°C g1s 1,015 - 0,030 - 0.3 15,3 28,86
15 min. 22°C 9% 1,012 - 0,015 - 0,3 _ 123 23,2
1 hod. 22°C 1012 1,009 - 0,0072 - 0,3 9.3 17.54
3 hod. 21°C 1212 1,0065 - 0,0042 - 0,15 6,65 12,54
24 hod. 21°C g1 1,004 - 0,0016 - 0,15 4,15 7,82
Neistoty merania su k dispozicif u vediiceho skiSobného laboratdria v dokumentacif €.11.
Prehlasenie : Vysledky ski3ck sa tykaji iba uvedeného predmetu skigky, nenahradzaji iné dokumenty. Protokol o skiske médZe byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po &astiach iba s pisomnym siihlasom veddceho SL NDS.
Vysledky skisok sa vztahuji ku vzorke ako bola dodana, SL nezodpoveda za odber vzorky.
Skasané difa: 18.3.-.19.3.2019 Vystavené dia: 21.3.2019
. .. nerodnd dialniéna spoloénose a.s.
Sku§al- Podpis: Dibravska cesta 14 841 04 Br::aﬁs?-=s_\,m
Kontrol - Podois: Slovenska rapublika
ontrolova odpis: ICG 35918 00118 gi’:-i SK202123777]
Schvalil veduci SL: Ing. Kuénier Podpis: B
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Krivky zrnitosti zemin

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY :
¢ISLO GEOLOGICKEJ ULOHY : PRILOMA €. : 1
Plesok Strk
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Sonda Hibka Vzor{ Cu | Cc | WL | Ip | Tr. |Sym. Nézov (STN - 73 1001)
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Suhrnna tabuflka

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY : PRILOHA C. : 1/a

Zemina

Hibka Druh
Sonda

Trieda Symbol

m

44/2019/2 D4, km 10,3 PS G5 GC




B41 04 Bratsiava

NARODNA Widracnd claiées spolodnot,a.5.
DIAINICNA _ e
SPOLOCNOST Stovenskd mpublika

€.10 - MUK Jarovce
D4/R7 SO 101 - 01, cestny nasyp, km 1,3 — 2 L; kolesovy nakladag - ruéné naradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 40/2019/Z; protokol &.: 40/2019/Z; zrnitost
&.: 40a/2019/Z; zrnitost hustomernou skiskou

MUK Jarovce

D4/R7 SO 101 - 01, cestny nasyp, km 1,3 - 1 P; kolesovy nakladaé — ruéné naradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek €.: 41/2019/2; protokol &.: 41/2019/Z;
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NARODNA PROTOKOL O SKUSKE | U,
= .z g et
gl bl Skasobné laboratorium NDS m SNAS
= = uSobné laboratérium = g
SPOLOCNOST | ;okarska o, 821 05 Bratisiava "I/,/f’:-\\\/_:\\“ Reg. No. 456/5-328
(UT
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava Cislo protokolu : 40/2019/Z '
ZRNITOST KAMENIVA
Objednavatel skisky : NDS Objekt, konstrukcia: SO 101 - 01 nasyp
Stavba : D4/R7 Druh materialu: zemina
Miesto odbens: D4 km 1,3 - 2 LS Datum odberu : 12. 3. 2019
Odobral: Détum dodania do SL: 13. 3. 2019
Skisobna metoda : STN EN 933 -1; STN EN 933-1/01 "|€islo evidenénej karty skusobného postupu : P9
Pouzité skaSobné zariadenie : digitdlna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zloZenie
suSiarefi Memmert UF 450, sada sit, vibraény triedic EML Sito Zostatok na sitach Prepad
mm/ g/ 1%1 sitom /%/
SkOsobny postup : premyvanie a preosievanie 100
45,0 1,2851 538 95
315 1,1185 468 90
Celkova hmotnost suchej vzorky M, (kg) : 23,9011 22,0 0,8539 3,57 a6
16,0 1,2348 517 81
11,0 1,1168 467 77
JHmotnost‘ suchej vzorky po premyvani M, (kg) : 19,2098 8,0 1,3771 5,76 71
4,0 1,3815 5,78 65
2,0 1,0106 4,23 61
|Obsah jemnych &astic f (%) : 21,4 1,0 0,9344| 3,91 57|
0,5 0,9273 3,88 53|
0,250 1,9285 8,07 45
Zmitost, obsah jemnych zin 0,125 3,6760 15,38 307
Neistoty merania su k dispozicii u veduceho skuSobného 0,083 1,9306 8,08 21,4
laboratdria v dokumentécil &.11. prepad 0,4347 1,82 20}
odplav. 4,6913 19,63
Suget 23,9011 100,00
Krivka zmitosti
100
) =
80 D g
N ©
80 P E
e ®
-
40 — ﬁ
20 _ S
b}
o
0 prepad 0083 0,125 0,250 0.5 1.0 20 40 8.0 110 160 220 35 450
priemer zin fmm/
Vyhodnotenie ;. Zatriedenie podla STN 73 6133, strk Tlovity G5 GC . Zemina je vhodnéa pre zabudovanie do nasypu.
Zemina obsahuje stavebny odpad - tehlu, betén, drevo, sklo, kachlicky, Skvaru.
|Prehlasenie : Viysledky skiaSok sa tykaji iba uvedeného predmetu skasky, nenahradzuju iné dokumenty. Protokol o skitke mézZe byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie peo ¢astiach iba s pisomnym sihlasom vediceho SL NDS.
Vysledky skiSok sa vztahuji ku vzorke ako bola dodand, SL nezcdpoveda za odber vzorky.
Skusané diia: 19. 3.-20. 3. 2019 Vyslavene dia:22. 3. 2019 .
Skasgal Podpis: 41 04 Rreiselos
Kontroloval: Podpis: Hovenska rcpublika '
Schvalil veduci SL: Ing. Kusnier Podpis: S ETE 0TI _:-g’?'i SK20Z7%37° 775
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NARODNA

S,

PROTOKOL O SKUSKE

7’1

- - \-/ 3.
DIALNICNA ewee| ©SNAS
SPOLOCNOST Skugobné laboratorium NDS T e~ =
Domkarska 9, 821 05 Bratislava ‘.,,4/,'/,,':\\\§ Reg. No. 456/S-328
. } JT A
Diibravska cesta 14, B41 04 Bratislava Cislo protokoly ; 40a/2019/Z
ZRNITOST ZEMIN
Objednavatel skusky : NDS sitofmm/ zostatok na sitdch prepad %
kg. %
Stavba : D4/R7 22 0.00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00
Miesto ocdberu : SO 101-01, km 1,3 LS -2 11 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00
Datum odberu : 12. 3. 2019 4 0,00 0,00 0,00
2 1,0106 4,23 61
Datum dodania do SL : 13. 3. 2019 <2 0,00 0,00
sudet ,m" 0,00
Odocbral | 1 0,0010 1,25 59,75
056 0,0023 2,84 56,91
Skisobna metdda : STN EN ISO 17892-4 0,25 0,0083 7,71 49,20 |
0,125 0,0117 14,24 34,96
Pouzité skGSobné zariadenie ; hustomer Cassagrande, 0,063 0,0175 21,36 13,6
susiareii KBC, digitdlne vahy CHYO, teplomer, sada sit < 0,063 0,0022 13,57
Cislo evidenénej karty skiigcbného postupu : P3 stéet ,,m" 0,0341
Teplota R Priemer zin J mt w
Cas °C Cas odp:::tt L Rd D {mm) ?E;:;:? oprava na teploty Rw % prepad
90 sek. 22°C 1095 1,015 - 0,039 - 03 15,3 29,84
3 min. 22°C 10% 1,012 - 0,030 - 0,3 12,3 23,99
15 min. 22°C 1020 1,009 - 0,0145 - 0,3 9.3 18,14
1 hod. 22°C 1198 1,009 - 0,007 - 03 7.3 14,24
3 hod. 22°C 1308 1,006 - 0,004 - 0,3 6.3 12,29
24 hod. 22°C 10% 1,004 - 0,0011 - 0,3 53 10,33

Neistoty merania sardiSpozici[ u vediceho skisobného laboratdria v dokumentacii €.11.

Prehlasenie : Vysledky skusck sa tykajti iba uvedeného predmetu skasky, nenahridzaji iné dokumenty. Protokol o skidke maze byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po &astiach iba s pisomnym slhlasom veddceho SL NDS.
Vysledky skuSok sa vztahuji ku vzorke ako bola dodana, SL nezedpoveda za odber vzarky.

Skasané dia: 19. 3.-.22. 3. 2019 Vystavené diia: 22. 3. 2019 )
Skisal: Q. Podpis: Dibraveks oo nenE spolocnast, o,
Kontrolova (D Podpis: +3%519 é%l;illti’f‘(?'_'-.’-‘}: 3 G ?G .
Schvalil veduci SL: Ing. Kuénier Podpis: RS

NDS, PS 02/2019/ vydanie 3
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Krivky zrnitosti zemin

NAZOV GEOLOGICKE ULOHY :
CISLO GEOLOGICKEJ ULOHY : PRILOHAC. : 1
Plasgk Strlc
100 i Hlina Tamng stredny | _hruby drobny | stredny hruby Kamene |B
o0 <
|1
80
70 — /
60 P
50 /
40
-—-—-_-'-_/
30 /
20 =
______.-/

10 —
0

5 & BE888 & $ 8 2 88 B8 - o~ < oo =28 3 3388 g

(=] ¢ © doco =3 -} -1 cog [-3-]

Sonda Hibka Vzor| Cu | Cc (WL | Ip | Tr. |Sym. Nazov (STN - 73 1001)

40/2019/2 D4km 1,318 — G5 |GC | Strk itovity




. Sudhrnna tabulka
NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY : PRILOHAG.: 1/a

Zemina

Hibka Druh
Sonda

Trieda Symbol

m

40/2019/Z D4km1,3LS G5 GC




3 - e “\“l"l'l
NARODNA PROTOKOL O SKUSKE | &\,
DlA[NIéNA SkiSobné laboratorium NDS ’lzli SNAS
= = N ;:_5 Reg. No. 456/5-328
SPOLOCNOST | o arska 9, 821 05 Bratislava ":4@.\
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava Cislo protokolu : 41/2019/2
Objednavatel skisky : NDS Objekt, konstrukeia : SO 101 - 01 nasyp
Stavba : D4/R7 [Bruh materialu : zemina
Miesto odberu: D4 km 1,3 - 1PS Détum odberu : 12, 3.2018
Odobrai Détum dodania do SL 13. 3. 2019
SkoZobna metoda : STN EN 933 -1; STN EN 933-1/01 Cislo evidentnej karty skiSobného postupu : P9
Pouzité skiisobné zariadenie dlgltélna vaha Mettler Toledo, Granulometrickeé zloZenie
susiarefi Memment UF 450, sada sit, vibracny triedié EML Sito Zostatok na sitach Prepad
fmm/ g/ 1%/ sitom /%l
| 100
SkdSobny postup : premyvanie a preosievanie 90 0,0000 0,00} 100,0
63,0 0,3884 2,08 %8
45,0 0,2007 1,07 o7
|Celkova hmotnost suchej vzorky M, (kg) : 18,7156 31,5 0.8974 4,79 92
22,0 0,5667| 3,08 =
16,0 0,76671 4,10 _ 85
erotnosf suchej vzorky po premyvani M2 (kg) : 13,4737 11.0 0,7892 4,22 _ 81
8,0 0,6790 3,63 77
4,0 1,0851 5,80| n
Obsah jemnych Castic f (%) : 28,9 2,0 0,6227 3,33 68
1.0 0,4922 2,63 65
0.5 1,1213 5,89 58
0,250 1,1616 6,21 53
Zmitost, obsah jemnych zin 0,125 3,1383 16,77| 36
Neistoty merania su k dispozicii u vediceho skaScbného _ 0,063 1,3514 7 43 ‘ 289
flaboratoria v dokumentacii €.11. _ prepad 0,1730 28, 93
odplav. 5,2419
Suget 18,7156 100,00
Krivka zrnitosti
100 ——
T G
50 o= g
ey o
= /”‘, .E
40 "// X
20 -g
]
0 prepad 0063 0125 0250 05 10 20 40 80 110 180 220 N5 450 630 90 §

Vyhodnotenie :

priemer zfn /mm/

Prehlasenie : Viysledky skusok sa tykaju iba uvedeného predmetu skisky, nenahradzujy iné dokumenty. Prolokel o skiike mbze byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po Eastiach iba s pisomnym stihiasom vedicehe SL NDS.
Vysledky skusok sa vztahujd ku vzorke ako bola dodand, SL nezodpoveda za odber vzorky.

Zatriedenie podfa STN 73 6133, piesok ilovity S5 SC Cb(2%). Zemina je vhodna pre zabudovanie do nasypu.
Zemina obsahuje stavebny odpad - asfalt, tehia, betén, Skvara.

Skusané dita: 20. 3. - 22, 3, 2019 Vystavené diia:
Skusald Podpis:
Kontroloval Podpis:
Schvalil veduci SL: Ing. Kunier Podpis:

NDS, PS 06/2019/vydanie 4

8. 3.2019

uzredna dialniéna spoloénost, a.s.
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Krivky zrnitosti zemin

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY :
Ci5L0 GEOLOGICKEJ ULOHY - PRILOHA C.: 1
Plasok _ Stk
100 i Hlina jemny stredny | _hruby drobny | _stredny hruby Kamene (B
g0 4
7
80 //
//
70 ——
60 — ]
(
50 /
40 //
30 ==
20
10
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g & B 888 g g 8 2 §R%8 88 - o~ < o= =g 3 g3gs =8
c 6§ o oo S c = see oo - moA
Sonda Hibka Vzor| Cu | Cc | WL | Ip | Tr. Sym. Nazov (STN - 73 1001)

41/2019/Z D4 km 1,3 PS — 85 | SC | Piesok ilovity Cb(2%)




Suhrnna tabulka

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY : PRILOHA &. : 1/a

Zsmina

Hibka Druh
Sonda

Trieda Symbol

41/2019/Z D4 km1,3PS S5 sC




;

NARODNA‘ Reronind ciaing spiot
DIAINICNA oyt
SPOLOCNOST Stoversich repubiia

€.10 - MUK Rovinka
D4/R7 SO 101 - 02, cestny nasyp, km 9,850 L -1; kolesovy naklada€ ~ ruéné naradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek £.: 42/2019/2; protokol &.: 42/2019/Z;
€.42a/2019/Z; zrnitost hustomernou skuskou

MUK Rovinka
D4/R7 SO 101 - 02, cestny ndsyp, km 9,850 P -1; kolesovy naklada€ — ruéné niradie, mnoistvo
20kg.
Zaznam o odbere vzoriek £€.: 43/2019/Z; protokol &.: 43/2019/Z;

D4 / R7 Skusky zemin Strana 12



priemer zfm /mm/

5 . P R /) "
NARODNA PROTOKOL O SKUSKE S, SNAS
- - S 2
2T SkaZobne laboratdrium NDS M
~ T % Reg. No. 456/5-328
SPOLOCNOST Domkarska 9, 821 05 Bratislava "r/,m\o‘
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava Cislo protokolu : 42/2019/Z
ZRNITOST KAMENIVA
Objednavater skusky : NDS _[Obiekt, konstrukcia : SO 101-02 nasyp
Stavba : D4/R7 Druh materialu : zemina
Miesto odberu: D4 km 9,850 L'S - 1 Datum odberu : 12. 3. 2019
Odobral ) Datum dodania do SL : 13. 3. 2019
SkoSobna metdda : STN EN 933 -1; STN EN 933-1/01 Cislo evidenénej karty skiSobného postupu ;: P9
PouZité skuSobné zariadenie : digitalna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zlozenie
susiarefy Memmert UF 450, sada sit, vibragny triedié¢ EML Sito Zostatok na sitach Prepad
Imm/ g/ %/ sitom /%/
100]
SkuSobny postup : premyvanie a preosievanie 90 3,0432 9,52 90,5
63,0 0,8892 | 2,78 88
450 0,1439| 0,45 87|
Celkova hmotnost' suchej vzorky M, (kg) : 31,9769 315 0,6356 1,99 85
22,0 0,8976 2,81 82
16,0 1,2033 3.76 79|
Hmotnost suchej vzorky po premyvani M2 (kg) : 24,2860 11,0 1,3053 4,08 75
8,0 1,0000 3,13 7
40 ] 1,9417 6,07 65|
Obsah jemnych éastic f (%) : 24,6 2,0 1,9094 5,97 58]
1.0 2,2793 7,13 52|
0,5 2,2408 7,01 45
0,250 2,7143 8,49 37
Zrmitost, obsah jemnych zim 0125 | 3,0824 9,64 27
Neistoty merania su k dispozicii u vediiceho skisobného 0,063 0,8232 2,57 246
laboratéria v dokumentacil &.11. prepad 0,1768 24,60
odplav. 7,6809
Stiéet 31,9769 100,00
Krivka zmitosti
100
]
. ] _g
60 o £
e e =
2
40 - = >
20 = .
T
prepad D063 0,125 0250 05 10 2,0 4.0 80 110 180 220 315 450 @30 20 §

Vyhodnotenie : Zatriedenie podla STN 73 6133, piesok ilovity S5 SC Cb(12%). Zemina je vhodna pre zabudovanie do nasypu.
Zemina obsahuje kusy igelitu, beton, el. kable.

Prehlasenie : Vysledky skuSok sa tykaji iba uvedeného predmetu skasky, nenahradzuji iné dokumenty. Protokol o skiske mdZe byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po &astiach iba s pisomnym suhlasom veduceho St NDS.
Vysledky skiuSok sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana, SL nezodpovedd za odber vzorky.

Skasané diia: 14. 3. - 15. 3. 2019

Vystavené diia; 18. 3. 2019

Skasal:

Podpis:

|Kontroloval

Podpis:

Schvalil veduici SL: Ing. Kudnier

Podpis:

NDS, PS 06/2019/vydanie 4

Mzrodns dialnicpé s
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NARODNA
DIALNICNA
SPOLOCNOST

Dabravska cesta 14, 841 04 Bratislava

PROTOKOL O SKUSKE S,
SN
joeww | @SNAS
Skisobné laboratorium NDS PN ]
Domkarska 9, 821 05 Bratislava 4,//"/,:.:?\\\* Reg. No. 456/5-328
LTI A

Cislo protokolu : 42a/2019/Z2

ZRNITOST ZEMIN
Objednavaterl skisky : NDS sito/mm/ zostatok na sitach prepad %
kg. %
Stavba : D4/R7 22 0,00 0.00 0,00
16 0,00 0.00 0,00
Miesto odberu : SO 101-02, km 9,850 L 11 0,00 0,00 0,00
8 0,00 0,00 0,00
Datum odberu : 12. 3. 2019 4 0,00 0,00 0,00
2 1,9094 597 59
Datum dodania do SL : 13. 3. 20189 <2 0,00 0,00
sudet . .m" 0,00
odobral (D 1 0.0021 2,44 56.56
0,5 0,0048 568 50,88
Skusobna metéda : STN EN ISO 178924 0,25 0,00¢6 11,35 39,53
0,125 0,0119 14,09 2544
Pouzité skiobné zariadenie : hustomer Cassagrande, 0,063 0,0063 7,43 18,01
susiarefi KBC, digitalne vahy CHYO, teplomer, sada sit < 0,063 0,0016 18,0
Cislo evideninej karty skigobného postupu : P3 sudet ,m" 0,0363
Teplota R Priemer zin r mt w
Cas 5C Cas odm na Rd D (mm) PR | oo 2 tepoty Rw %% prepad
90 sek. 22°C g2 1,019 - 0,039 - 0.3 19,3 36,41
3 min. 22°C g1s 1.015 - 0,030 - 0.3 15,3 28,86
15 min. _22°C 97 1.012 - 0,015 - 0,3 12,3 23,2
1 hod. 22°C 1012 1,009 - 0,0072 - 03 9,3 17,54
3 hod. 21°C 1212 1,0085 - 0,0042 - 0,15 6,65 12,54
24 hod. 21°C g1 1,004 - 0,0016 - 0,15 4,15 7,82

Neistoty merania su k dispozicii u vediiceho skigobného laboratéria v dokumentacii ¢.11.

Prehldsenie : Vysledky skiSok sa tykaji iba uvedeného predmetu skiisky, nenahrddzaji ing dokumenty. Protokol o skiske mbze byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po &astiach iba s plsomnym sthlasom veddceho SLNDS.
Vysledky skiiSok sa vztabuji ku vzorke ako bola dodana, SL nezodpoveda za odber vzorky.

Ska3ané dia: 14.-15.3.2019

Vystavené dia: 21.3.2019

s

g iéna

;‘;érﬂdﬂé djﬂr A
Otbraveks :n 2 Spoloénage 4.5

Podpis:

FVENSKA repyhikg

Podpis; ‘€0 35 919 001 13 riisey g

Schvalil vedici SL: Ing. Kugnier

-2g. | uetwefiya

Podpis:

NDS, PS 02/2019f vydanie 3
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Krivky zrnitosti zemin

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY :
CISLO GEOLOGICKE ULOHY : PRILOHA C. : 1
Piasgk Stri
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Sonda Hibka Vzor{ Cu | Cc | WL | Ip | Tr. !Sym. Nazov (STN - 73 1001)

421201912 D4 km 9,850 L'S — 85 | SC | Piesok ilovity Cb(12%)
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NARODNA PROTOKOL O SKUSKE
DIAENICNA . |
SPO Loc"' NO ST Skasobné laboratérium NDS

Duobravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Domkarska 9, 821 05 Bratislava

Cislo protokolu : 43/2019/7
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Reg. No. 456/5-328

7 SNAS

priemer zfn /mm/

Zemina obsahuje kusy igelitu, beton, el. kable.

ZRNITOST KAMENIVA
?)rbjednévatel' sklsky : NDS Objekt, konatrukcia ; SO 101 - 02 nasyp
Stavba : D4/R7 Druh materidlu : zemina
|Miesto od : D4 km 9,850 PS Datum odberu : 12, 3. 2019
Odobral Détum dodania do SL : 13. 3. 2019
Skisobna metoda : STN EN 933 -1; STN EN 933-1/01 Cislo evidenénej karty skti3obného postupu : P9
Pouzité skii3obné zariadenie : digitalna vaha Mettler Toledo, Granulometrické zloZenie
susiarefi Memmert UF 450, sada sit, vibraény triedi¢ EML Sito Zostatok na sitach Prepad
fmm/ kgl ol sitom /%/
100
Skiasobny postup : premyvanie a preosievanie a0 0,0000 0,00 100,0
63,0 0,7040 247 98
45,0 1,0684 375 94
Celkova hmotnost suchej vzorky M, (k) : 28, 4962 Ky 0,8660 3,04 91
220 0,9607 3,37 87
16,0 1,0371 3,64 84
Hmotnost suchej vzorky po premyvani M2 (kg) : 23, 7926 11,0 1,0610 3,72 80
8,0 0,9254 3,25 77
4,0 1,8206) 6,39 70
Obsah jemnych ¢astic f (%) : 17,2 20 2,0153 7.07 63
1,0 2,6869{ 9,43 54
0,5 2,8880 10,13 44|
0,250 3,4401 12,07 32
Zmitost, obsah jemnych zin 0,125 3,1678 11,12] 21
Neistoty merania si k dispozicii u vediceho skisobného 0,083 0,9636 3,38 17,2
laboratéria v dokumentacii €.11. prepad 0,1877 17,16
odplav. 4,7036
Sucet 28,4962 100,00
Krivka zrnitosti
100 —T— -
80 e 2
—— E
60 e £
=
40 = 3
20 = £
i
prepad 0083 0125 0250 05 10 20 40 a0 110 180 220 N5 450 630 80 'g

Vyhodnotenie : Zatriedenie podfa STN 73 6133, piesok ilovity S5 SC Cb(3%). Zemina je vhodna pre zabudovanie do nasypu.

Prehlasenie : Vysledky skisck sa tykaju iba uvedeného predmetu skisky, nenahradzuji iné dokumenty. Protokol o skiske mége byt
reprodukovany iba cely, v pripade jeho reprodukcie po &astiach iba s pisomnym sdhlasom vediceho SL NDS.
Vysledky skudok sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana, SL nezodpoveds za odber vzorky.

|Skasal
Kontroloval:

Skasané dha: 15. 3. - 18, 3. 2019

Schvdélil veddci SL: Ing. Kusnier

Podpis:
Podpis:
Podpis:

NDS, PS 06/2019/vydanie 4

Vystavené dha: 19. 3. 2019
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NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY :
CISLO GEOLOGICKES ULOHY : PRILOHA C. 1 1
Piasok Stri
i Hlina Jemny stredny | _hruby drobny | stredny hruby Kamene |8
F
L~
A
o
e
e //
//
L~
//
r,/
-_’ /
g &5 8388 g T8 8 888 883 - ~ < eeo ©3 3 3388 88
P & S 8oa o c & o cce go -
Sonda Hibka Vzor| Cu { Cc | WL | Ip | Tr. |Sym. Nazov (STN - 73 1001)
43/2019/2 D4 km 9,850 PS —— S5 | 8C | Piesok ilovity Cb(3%)




Suhrnna tabulka

NAZOV GEOLOGICKEJ ULOHY : PRILOHA C. : 1/a

Zemina

Hibka Druh
Sonda

Trieda Symbo

m

43/2019/2 D4 km 9,850 PS Sh sC
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